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＊試料：ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene 共重合樹脂） 

＊前処理：OsO4 による電子染色。Butadiene 成分が暗く見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【技術資料】 ABS の相分離構造観察（TEM） 
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